ESPECIFICACOES TECNICAS

PROJETO: AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA SER USADO NO ABASTECIMENTO
DAS MAQUINAS DA PATRULHA MECANIZADA PARA RECUPERACAO DE PONTOS
CRITICOS DE VIAS RURAIS LIGADAS A P.A 268 NO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA - PA.

TRECHO 1: VICINAIS RANCHARIA/CASCALHO VICINAL PEDRO DELMIRO - VICINAL
CATARINA/VIANA - VICINAL LASTANCIA/ VICINAL FUSCAO
TRECHO 2: VIANA/SAO PEDRO - PALMEIRAS VI/ CASARAO - LOGIN

TRECHO 3: VICINAL LIMEIRA.

ESPECIFICACOES TECNICAS

OBJETO: RECUPERAGCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MINUCIPIO DE
ITUPIRANGA/PA.

As especificagbes e metodologias aqui contidas visam fornecer subsidios capazes
de garantir uma execucao técnica e economicamente viavel para a obra de recuperagéo de
estradas vicinais nos trechos especificos de 241 km:

LOCAL:

1 TRECHO 1: VICINAIS RANCHARIA/CASCALHO VICINAL PEDRO DELMIRO -
VICINAL CATARINA/VIANA - VICINAL LASTANCIA/ VICINAL FUSCAO

2 TRECHO 2:- VIANA/SAO PEDRO — PALMEIRAS VI/ CASARAO - LOGIN

3 TRECHO 3: VICINAL LIMEIRA

4- LOCACAO DO EIXO

4.1 - Como pressuposto inicial, admitir-se-4 que o tracado geométrico da estrada foi
definido por ocasido da elaboracdo do Estudo de Viabilidade Técnica do Assentamento -
EVT, encontrando-se materializado pela demarcacao topogréfica do parcelamento rural.

4.2 - O reconhecimento expedito de campo devera ser feito por profissional habilitado e
constituird numa inspecdo exploratoria, por meio terrestre e contato com lideranga da
comunidade local, com o objetivo de verificar a topografia da regido, percorrendo-se
estradas porventura existentes na mesma area, para possiveis corre¢des do tracado.

4.2.1- Havendo necessidade de retificagdo do tracado inicial, seja para evitar
cortes em materiais pétreos, regibes alagadicas ou de solos moles e fofos, e
cortes profundos, devera ser feito um estudo de variantes visando selecionar a
diretriz mais viavel técnica e economicamente. O estudo deverd, tanto quanto
possivel, respeitar a faixa de dominio imposta pelo parcelamento rural.

4.3 - Realizado o reconhecimento terrestre e selecionada a melhor diretriz, sera
procedida a locacéo do seu eixo, com piguetamento, normalmente, de 20 em 20 metros,
em toda a sua extensdo, cravando-se, a margem do caminhamento, estacas testemunhas



de madeira, com cerca de 40 a 60 cm de comprimento, as quais serdo numeradas em
ordem crescente, com tinta a 6leo.

5 - ATERROS

Aterros sao areas implantadas com o depdsito e a compactacdo de materiais
provenientes de cortes ou empréstimos, no interior dos limites das se¢bes de projeto “off
sets”.

5.1 Método Executivo

As operacbes de execucdo de aterros compreendem descarga, espalhamento,
homogeneizacdo, conveniente umedecimento ou aeracdo, e compactacao dos materiais
procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a:

>  Construcédo do corpo do aterro até a cota correspondente ao greide da terraplenagem;

>  Substituicdo, eventual, dos materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fim
de melhorar as fundagfes dos aterros.

A execucdo dos aterros obedecera rigorosamente aos elementos técnicos
constantes das Notas de Servico.

A operacéo de construcdo dos aterros sera precedida da execugdo dos servigos de
desmatamento, destocamento e limpeza, e remocao de material de qualidade inferior, se for
0 caso.

Nos aterros a serem construidos sobre encostas com inclinagdo transversal
acentuada, estas deverdo ser denteadas com a ladmina de um trator de esteiras ou
escarificadas, produzindo ranhuras acompanhando as curvas de nivel. Quando a natureza
do solo exigir medidas especiais para a solidarizacdo do aterro com o terreno natural,
proporcionando melhores condi¢cdes de estabilizacdo, podera ser exigida a execucdo de
degraus ao longo da area a ser aterrada.

O lancamento do material para a construcdo dos aterros devera ser feito em
camadas sucessivas, com espessura ndo superior a 30cm, em toda a largura da secado
transversal e em extensdes tais que permitam seu umedecimento e compactacao.

A espessura da camada final do aterro devera estar sempre definida no projeto
executivo.

A conformacdo das camadas deverd ser executada mecanicamente, devendo o
material ser espalhado com equipamento apropriado e devidamente compactado por meio
de rolos vibratoérios.

Todas as camadas dos aterros deverdo ser convenientemente compactadas na
umidade 6tima, com tolerancia de mais ou menos 3%, até se obter a massa especifica
aparente seca correspondente a 95% da massa especifica aparente maxima seca (Ensaio
de Proctor Normal).

Para as camadas finais, a massa especifica aparente seca devera corresponder a
100% da massa especifica aparente maxima seca (Ensaio de Proctor Normal).

Os trechos que néo atingirem as condi¢cdes minimas de compactacao deverao ser



escarificados, homogeneizados, levados & umidade adequada e novamente compactados,
de acordo com a massa especifica aparente seca exigida.

No caso de alargamentos de aterros, a execucao sera, obrigatoriamente, procedida
de baixo para cima, acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde que justificada em
projeto, a execug¢do podera ser realizada por meio de arrasamento parcial do aterro
existente, até que o material escavado preencha a nova secdo transversal,
complementando-se com material importado toda a largura da referida se¢éo transversal.

A inclinacdo dos taludes de aterro serd da ordem de 2:3 (V:H) e em situactes
especiais esta inclinacado sera fornecida pelo projeto.

Para a construcdo de aterros assentes sobre terreno de fundacdo de baixa
capacidade de carga, o projeto devera indicar a solucdo a ser adotada. No caso de
consolidacdo por adensamento da camada mole sera exigido o controle por medicdo de
recalques e, quando prevista, a observacao da variagdo das pressdes naturais.

A fim de proteger as saias dos aterros contra os efeitos erosivos das aguas pluviais
serdo executadas as obras de drenagem, e protecdo mediante a plantacdo de gramineas.

A construcdo das obras de arte projetadas, nos locais de travessias de cursos
d’agua, devera preceder a execugao dos aterros.

Todas as medidas de precaucdo deverdo ser tomadas, a fim de que o método
construtivo empregado para a construcado dos aterros de acesso néo origine movimentos ou
tensdes indevidas em quaisquer obras de arte.

Os aterros de cabeceiras de pontes, de cavas de fundagfes, de trincheiras de
bueiros, bem como de todas as areas de dificil acesso aos equipamentos usuais, serao
compactados
mediante 0 emprego de soquetes manuais ou sapos mecanicos, na umidade descrita para
0 corpo dos aterros.

Durante a construgdo dos aterros, 0s servicos ja executados deverdo ser
mantidos com boa conformagéo e permanente drenagem superficial.

5.2 Equipamentos

Na execucdo dos aterros devera ser prevista a utlizacdo de equipamentos
apropriados, de acordo com as condicBes locais e de produtividade exigida para o
cumprimento dos prazos de concluséo da obra.

Poderdo ser empregados tratores com lamina, escavo-transportadores, moto-
escavo-
transportadores, caminhdes basculantes, motoniveladoras, rolos de compactacéo (lisos, de
pneus, pés-de-carneiro, estaticos ou vibratorios), rebocados por tratores agricolas ou
autopropulsores, tratores agricolas com grade de discos para homogeneizacdo e
caminhdes-pipa para umedecimento.

6 — SERVICOS DE REVESTIMENTO PRIMARIO:

6.1 — Regularizacéo da plataforma (conformagdo mecanica):



6.2

7.1

6.1.1 — O servico de regularizacdo mecéanica da plataforma, também conhecido
como conformacdo mecanica, visa proporcionar a conformacdo das secdes
transversais, na taxa de abaulamento minima de 03% (trés por cento) e maxima de
05% (cinco por cento). Este servico devera ser desenvolvido por meio de
motoniveladora, com lamina inclinada no sentido de dar ao leito a conformacao
desejada e complementado com a operacéo de compactacgao.

6.1.2 - Para tornar superficie do corpo estradal homogénea, suave e
regularizada, devera ser procedido a escarificacdo de toda a camada da plataforma.

Revestimento Priméario:

6.2.1 — Revestimento primario é a camada constituida da mistura de solos de
particulas granulares naturais ou artificias resistentes, formadora da capa da pista
de rolamento.

6.2.2 - As jazidas de material de revestimento primario somente serdo utilizada
apoOs ser realizado o estudo de economicidade das mesmas e aprovadas pela
Fiscalizacao.

6.2.3 - A execucdo da camada de revestimento primario, somente devera ser
iniciada ap0ds a conclusdo dos servigos de regularizacdo da plataforma.

6.2.4 - O lancamento do material do revestimento deverd ser processado em
montes sucessivos, no interior da faixa definida topograficamente, para ser a pista
de rolamento. E o seu espalhamento devera ser desenvolvido com a utilizagdo de
motoniveladora ou equipamento similar, para obtencao da necesséria uniformidade
da espessura da camada, atentando-se para manutencdo do abaulamento da
plataforma, o qual ndo podera ser inferior a 03% (trés por cento).

6.2.5 — Concluido os servigos de espalhamento, o material do revestimento sera
devidamente compactado.

6.2.6 - A compactacao sera sempre iniciada pelos bordos com a previsao de
gue, nas primeiras passadas, o rolo seja apoiada metade no acostamento e metade
na camada do revestimento.

— DRENAGEM:

Drenagem superficial (valeteamento):

7.1.1 - Com o objetivo de proteger o corpo das estradas das infiltracGes e
preservar as suas vidas uteis, deverdo ser executados servicos de drenagem
superficial, de forma a ndo permitir a permanéncia de aguas no leito das
plataformas.

7.1.2 - Nas laterais das plataformas dos trechos em cortes deverdo ser
construidas valetas (bigodes), com o proposito de drenar as aguas provenientes
dos taludes e das préprias plataformas.

7.1.3 - As valetas laterais deverdo ser construidas ao longo da estrada com
uma esconsidade capaz de absorver as massas liquidas da plataforma, e as
conduzir para o exterior da area da estrada, através das saidas laterais (bigodes).

7.14 — A taxa de inclinagdo das valetas devera ser definida levando em



consideracdo a declividade do terreno e tipo de solo, de modo a evitar o
carreamento do solo e a formacéao de bacia de aguas estagnadas.

7.1.5 - Excepcionalmente, poderdo ser construidas valetas de protecdo nas
saias dos aterros, quando estes forem executados em vale fechados ou em
boqueirdes.

7.2— Obras transversais:

4.2.1 — Visando permitir a passagem das aguas de um lado ao outro do corpo
estradal deverdo ser construidas as necessarias obras transversais, com o propésito
de interceptar a drenagem natural, das areas adjacentes.

4.2.2 — As obras transversais subdividem-se em duas categorias: obras de arte
correntes e obras de arte especiais.

4.2.3 - A obra de arte especial devera ser entendida como aquela cujo vao livre
total seja superior a 6,00 (seis) metros medidos entre 0s encontros ou entre 0s
pilares, tais como ponte, pontilhdo, viaduto e bueiros multiplos. Em caso contrario
sera entendida como obra de arte corrente.

424 - As obras de arte, de talvegue e de greide, seréo totalmente implantadas
antes da construcdo dos aterros e seus didmetros e comprimentos, serao
determinados de acordo com necessidades locais, e serdo executadas de
conformidade com a orientagéo da Fiscalizagéo.

4.3 - Servigos de terraplenagem

- Trator de esteira com lamina;
- Carregador frontal;

- Motoniveladora;

- Caminh&o basculante;

- Caminh&o de lubrificagéo;

- Trator de pneus;

- Ferramentas manuais.

4.4 — Revestimento primario

- Trator de esteira com lamina;
- Caminhfes basculantes;

- Escavadeira Hidraulica;

- Caminhao de lubrificacao;

- Motoniveladora;

- Trator de esteiras D6.
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